
Solo: Argila 21% Traço: 20 Kg de cimento

Silte  44% 50 L de água a/c = 2,5

Areia 35% 100 L de solo

          Ensaios de Calda de Solo Cimento 
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Compressão - Calda de Solo Cimento
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