Ruptura (MPa)

Ensaios de Calda de Solo Cimento “‘_A

Solotrat
Compressao - Calda de Solo Cimento
0,25
0,15 <>
0 5 10 15 20 25 30
Quantidade de Dias
Solo: Argila 21% Traco: 20 Kg de cimento
Silte 44% 70 L de agua alc=3,5
Areia 35% 100 L de solo




